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	Среди множества предлагаемых путей снижения энергозатрат при обжиге цементного клинкера наиболее перспективным представляется снижение его основности и получение цемента с высоким содержанием белитовой фазы (40 -50%). Данное направление интенсивно разрабатывается во многих промышленно развитых странах, так как портландцементный клинкер обжигается при температуре 1300 - 1350°С, что позволяет экономить 10 - 15% тепловой энергии и существенно облегчить режим термической обработки сырьевой шихты, снижающей вредное влияние цементного производства на экологическую обстановку. Вторым важным достоинством низкоосновных цементов является значительное увеличение прочности в поздние сроки твердения.
Однако существует ряд проблем, препятствующих промышленному выпуску низкоосновных клинкеров. Одна из главных - низкая гидравлическая активность в ранние сроки твердения. Этот недостаток определил направление работы - получить клинкер пониженной основности, который по марочным прочностным показателям твердения в возрасте от суток до семи не уступает обычному высокоосновному цементу.

	


